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Oznameny subjekt 1020
Pobocka 0400 — Teplice

ZPRAVA O DOZORU

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011 (nafizeni o stavebnich vyrobcich — CPR),
prilohy V nahrazené nafizenim Komise v ptenesené pravomoci (EU) ¢&. 568/2014, systém 1+

€. 040-076655

Nazev vyrobku:

Popilek do betonu

(vyrobek je urcen jako pfimés druhu Il do betonu)

vyrobce:

ORLEN Unipetrol RPA, s. r. o.
ICO: 27597075
Adresa: Zaluzi 1, 436 70 Litvinov
Vyrobna: Teplérna T 700, zévod Energetika
Adresa: Zaluzi 1, 436 70 Litvinov
Zakazka: Z040 08 0049

Cislo osvédéeni: 1020 — CPR — 040 031612
Pocet stran zpravy vcetné strany titulni: 4 Pocet pfiloh:
Osoba odpovédna za obsah této zpravy:

Demsa Umova Traj kovské
vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost této zpravy: f'<,¢ \w\‘ Us T”, \

Teplice, 15. prosince 2023

oy g Ing. Pavel RubgPh.D.
~ L Y7 7 zastupce vedouciho oznameného subjektu

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznameného subjektu se tato zprava nesmi reprodukovat jinak, nez cela.

Technicky a zku$ebni Ustav stavebni Praha, s. p., Poboc¢ka 0400-Teplice, Tolstého 447, 415 03 Teplice, Ceska republika
Tel.: 417 719 020, 417 719 026, e-mail: rubas@tzus cz, www tzus.cz

Bankovni spojeni (Bank): KB Praha 1 Czech Republic, c‘, U.: 1501-931/0100, IC: 00015679, DIC: CZ00015679
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1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

VSeobecné udaje

Udaje o vyrobci
ORLEN Unipetrol RPA, s. r. 0.
Zaluzi 1, 436 70 Litvinov

ICO: 27597075
Vyrobna: Teplarna T 700, zavod Energetika, Zaluzi 1, 436 70 Litvinov.

V pribéhu dozoru oznamila firma UNIPETRTOL RPA, s. r. 0. zmé&nu nazvu na ORLEN Unipetrol
RPA, s. 1. 0. (ICO je beze zmény) a dne 10.2.2021 byla provedena aktualizace osvédéeni &. 1020-
CPR-040 031612.

Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku:

Popilek do betonu (vyrobek je ur¢en jako pfimés druhu Il do betonu).
Popis a urceni vyrobku (vymezeni zplsobu pouziti ve stavbé):

Vyrobek je uréen jako pfimés druhu Il (viz CSN EN 206+A1) do betonu.

Technicka specifikace popf. technické predpisy (v platném znéni)
e EN450-1:2012 Popilek do betonu - Cast 1: Definice, specifikace a kritéria shody.

Seznam ostatnich podkladl pouzitych pfi dozoru

o CSN EN 450-2:2005 Popilek do betonu — Cast 2: Hodnoceni shody.

» Vyhlaska ¢. 422/2016 Sb. o radiatni ochrané a zabezpeteni radionuklidového zdroje.
e Prirucka jakosti a souvisejici dokumentace.

e Protokoly o zkouskach uvedené v bodé 2.5.

* Nafizeni Evropskeho parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek a o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, (nafizeni
REACH).

* Registrace podle nafizeni REACH (pfedano registraéni ¢islo 01-2119491179-27-0001).

Informace o pfedchozim dozoru
Toto je patnacty dozor nad posouzenym systémem fizeni vyroby.

Predchozi dozor byl vykonan oznamenym subjektem 1020 s kladnym vysledkem - viz zpréva o
dozoru ¢. 040-073369 z 16. prosince 2022 (TZUS Teplice).

2 Prubéh dozoru

2.1

2.2

2.3

Datum provedeni:
1. listopadu 2023

Dozor vykonali:

Vedouci posuzovatel: Ing. Denisa Timova Trajkovska
Posuzovatel: Ing. Pavel Barto$

Zpusob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelny dozor zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby z hlediska
schopnosti systému zajistit dosazeni deklarovanych vlastnosti vyrobku a kontrolu dodrzeni
deklarovanych vlastnosti zkouskami vzorkl vyrobku v rozsahu stanoveném technickou specifikaci
EN 450-1:2012 a CSN EN 450-2:2005 <; "

2\
A

Jedna se o pravidelny dozor.
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2.4 Odbér vzorki

Provedl TZUS Praha, pobogka Teplice.

por.& | A

2

il

4

5

G-

datum

04.10.2022

09.12.2022

02.01.202

13.03.2023

05.05.2023

14.07.2023

2.5 Vysledky zkousek vyrobku

Protokol ¢. 040-073785 o zkouskach popilku, TZUS Teplice, tinor 2023
Protokol ¢. 040-074183 o zkouskach popilku, TZUS Teplice, bfezen 2023
Protokol €. 040-074619 o zkouskach popilku, TZUS Teplice, kvéten 2023
Protokol ¢. 040-075339 o zkouskach popilku, TZUS Teplice, srpen 2023
Protokol ¢. 040-075672 o zkouskach popilku, TZUS Teplice, zaii 2023
Protokol ¢. 040-076438 o zkouskach popilku, TZUS Teplice, listopad 2023
Protokol o stanoveni obsahu pfirodnich radionuklidd ve stavebnich materialech &. 040-076635,
TZUS Teplice, prosinec 2023

2.6

Vysledky posouzeni systému Fizeni vyroby

Vysledky z dozoru jsou uvedeny v zéznamu z provérky systému fizeni vyroby, ktery je archivovan
v prvotnich zaznamech o posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci. V prib&hu dozoru nebyly zjistény
neshody. Systém fizeni vyroby by posouzen jako vyhovuijici.

3 Vyhodnoceni vysledkil dozoru

3.1 Vyhodnoceni vysledki zkousek vyrobku

- - S o : Zjisténa pozadovana/
_sledovana vlastnost _pzl‘kqat:lkézleo zk.g:f:n_l prumérna deklarovana | vyhodnoceni
e e e | POS p hodnota hodnota
po 28 CSN EN 450-1 :
Index etk &SN EN 196-1 92,21>75,0 vyhovuje
uéinnosti po 90 CSN EN 450-1 ;
(%) dnech &SN EN 196-1 99.41285,0 vyhovuje
Objemova stalost CSN EN 450-1 .
(mm) &SN EN 196-3 0,561=<10,0 vyhovuje
Ztrata zihanim " CSN EN 450-1 vyhovuje
(% hmot.) 040-075785 | CSNEN 1962 067|<5,0 (kategorie A)
Obsah sirant 040:074183 SN EN 196-2 018 .
(SOs v % hmot.) 040-074619 R 181<3,0 hoe
Obsah CaO aktivniho |040-075339 | SN EN 196-2 .
(% hmot.) 040-075672 | &SN EN 197-1 1.2821<10,0 vyhovuje
Obsah CaO volného | 940-076438 .

% hmot.) CSN EN 451-1 00|<15 vyhovuje
SERCTIE e sh GSN EN 196-6 2112 | 2000 + 200 vyhovuje
(Kg/im?)

Obsah chloridi ;
(% hmot ) CSN EN 196-2 0,005 |<0,1 vyhovuje
Jemnost " vyhovuje
(% hmot.) CSN EN 451-2 22,91<40,0 (kategorie N)
Index hmotnostni Doporu&eni ;
aktivity | OAC-079033 | o1 mgnt7 087]<1,0 vyhovuje

1)  Zadatel je podle vysledki zkousek povinen zatfid'ovat vyrobek do kategorii uvedenych v CSN EN 450-1 él.
5.2.2. (ztrata Zihdnim), ¢l. 5.3.1. (jemnost) a uvadét tyto udaje v pravodnich dokladech (viz priloha ZA.3).

2) Jedné se o celkovy obsah CaO; vzhledem k vysledku stanoveni, je poZadavek na aktivni CaQ splnén (&,
5.2.6.CSN EN 450-1).
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3.2 Hodnoceni systému fizeni vyroby
e Technickd dokumentace vyrobce ORLEN Unipetrol RPA s.r.o. (Teplarna T 700, zavod
Energetika) obsahuje popis systému fizeni vyroby vy$e uvedeného vyrobce.

o Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technické
specifikaci CSN EN 450-2:2005 Popilek do betonu — Cast 2: Hodnoceni shody.

¢ Systém FPC je v souladu s technickou specifikaci.
o Neshody nebyly zjistény.

3.3 Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti osvédceni

e Nedoslo ke zménam okolnosti, za kterych bylo osvédéeni vydano.
4 Zaveér
PFi dozoru bylo zjisténo, ze

e vyrobek je v souladu s vliastnostmi deklarovanymi vyrobcem dle technické specifikace EN 450-
1:2012.

e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je v souladu s technickou specifikaci
CSN EN 450-2:2005 a zajistuje dosazeni a udrzeni deklarovanych viastnosti vyrobku.

Zjisténi a zavéry uvedené v této zpravé plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné skutednosti, za
kterych bylo posouzeni provedeno.
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